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ICONA

superficie high-tech

ICONA nacié de la integracion de
3 componentes: papel decorativo,
melamina/resina acrilica y TNT i
(tela no tejda), comprimidos CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
mediante un avanzado proceso
tecnolégico que los  hace
inseparables, 1mprimiendo la
tipica veta de la madera y creando
un efecto material.

Resistencia a la luz (Light Fastness)

ICONA no ha manifestado ningun tipo de viraje en la
prueba de resistencia a la luz UNI EN 438-2: la prueba
ha previsto 170 horas de exposicion (generalmente
en el ambito de los mobiliarios la prueba tiene una
duraciéon de 40 horas). La prueba de resistencia a la luz,
gracias a ldmparas especiales de Xendn, reproduce de

modo acelerado los efectos de la exposiciéon directa a
SALE - acabado SAL

la luz del sol.
cod. IC 050
PERLA - acabado PERLA
cod. IC 051
ROCCIA - acabado ROCA . Productos para interiores
cod. IC 052 Il cona

CORDA - acabado CUERDA

cod. IC 053

clase entre 4y 4/5

GRANO - acabado TRIGO después de 170 horas

cod. IC 054

CORTECCIA - acabado CORTEZA

cod. IC 055 clase 4/5
B después de
40 horas

TORBA - acabado TURBA
cod. IC 056

LAVICA - acabado LAVA

cod. IC 057
Prueba de resistencia a la luz

RUGGINE - acabado OXIDO
cod. IC 058

TALCO - acabado TALCO
cod. IC 059

Las pruebas se realizan
en el laboratorio CATAS.




CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Resistencia a los aranazos

Ademas de la prueba segin la norma UNI EN 438-2
(resultado Clase 2), los acabados ICONA se testan
con la aplicacién de acciones mecénicas en mojado.

1
Se vierte agua encima y se mantiene durante 1 hora.

2
Después de 1 hora, se intenta rayar la superficie.

Observando la muestra se le ha asignado el resultado
siguiente: SIN ABLANDAMIENTO y HENDIDURAS
SUPERFICIALES.



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Resistencia a los productos quimicos

La compatibilidad de ICONA se testa con los
principales productos domésticos para la limpieza
de las ventanas y con algunos productos de uso
profesional especificos para la eliminacion de los
residuos de manipulacién y manufactura. La prueba
realizada con un trapo (20 ciclos, 6 kg de fuerza
aplicados) de papel absorbente humedecido en el
producto evidencia la ausencia de efectos visibles.

Método UNIFORM: prueba de compatibilidad
de los productos de Iimpieza

El papel absorbente ha sido impregnado con el
producto quimico para la limpieza. La muestra ha
sido frotada con movimientos alternados con presién
medio-fuerte, realizando unos 20 movimientos hacia
adelante y 20 movimientos hacia atrés. Se secan
inmediatamente los restos de producto con un papel

limpio. Observando la muestra se le ha asignado el
resultado siguiente: NINGUN EFECTO VISIBLE.

Lista de los productos utilizados para la prueba que han superado
el ensayo: Super Sgrassa Facile Desengrasant Universal, Hercuseal
Cleaner, Super Cillit Bang Limpiador, Vetril con Amoniaco, Pronto
Cera Muebles, Ajax Expel, Alcohol 90°, Crai Amoniaco, Acetona,
Acido Muriatico, Wiirth Industry Cleaner, Diluyente Nitro.



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Resistencia a la suciedad

La resistencia a la suciedad se somete a ensayo
segun la norma UNI 9300.

1

En la superficie se esparce una solucién altamente
sucla realizada con polvo de grafito enriquecido con
aceite de vaselina.

2

Después de 1 hora, se retira la soluciéon con papel
absorbente humedecido con etanol (alcohol etilico);
se completa la Impieza con un cepillo y un pafio de
microfibra.

Observando la muestra se le ha asignado el resultado
siguiente: NO QUEDA A LA VISTA NINGUN
RASTRO DE LA SOLUCION SUCIA.



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Test de resistencia de la adherencia
entre ICONA y MADERA

La resistencia de |la adherencia se prueba
con el método Pull-Off prEN 927-8/04
(adherencia en MOJADO).

1 2 3

Fresado Encolado Acondicionamiento
Fresado con Encolado de los  Después de 24 horas del
herramienta de dolly (peones) encolado de los dolly, se
corte montada de 20 mm con refrigeran con 0,5 ml de
en un taladro de  cola epoxy agua desmineralizada,
columna. bicomponente. creando un anillo
alrededor de cada dolly.

. Requisito interiores

[l cona

3,32 MPa

1,20 MPa -

Prueba de verificacién de la adherencia en
mojado con el método Pull-Off prEN 927-8/04

4

Traccidon

Prueba de traccion con
el instrumento Positest
Adhesion Tester.

Pull-Off

1,20 MPa = 38,4 kg
3,32 MPa = 106,3 kg

T

ICONA
N ZCoIa Epoxy
I I



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Resistencia al calor y al agua (Clase 5)

La prueba se realiza segin la norma UNI 9242:1987 +
FA 1:1998, sobre la adherencia de los bordes al calor.
Después de la chimatizacién en horno se verifica la
ausencia de defectos en ICONA (Clase 5).

Criterio de Clasificacién

: (2]
;i
(8] .
ningun defecto grietas discontinuas grietas continuas grietas continuas desprendimiento
e 1-2 mm de 1-2 mm mayores de 1-2 mm espontaneo del borde
\IjZ mm
\S \E-Z mm \E-Z mm \\/%
o
o
[a]

~r

Cotejo entre los tipos de pegamentos para Los perfiles de madera
con ICONA son calentados
CHAPADO ) durante 1 hora @ 120 °C
HMPUR: Resina sintética Hot Melt Poly-Urethane Reactive y posteriormente durante
APAOQ: Resina sintética Hot Melt Amorphous Poly Alpha Olefin ! hora @150°C.

POLIAM.CO: Adhesivo Hot Melt Polyamide
EVA: Resina sintética Hot Melt Ethilene Vinyl Acetate

Produced with:  mm™ . Resistencia al CALOR
Gl I—OCQS . Resistencia al AGUA

150 °C Optima

130 °C 130 °C

80 °C

HMPUR APAO POLIAM.CO EVA




Cinta biadhesiva
LCN20-2B

Adhesivo poliuretanico
HMPUR hot melt

Perfil de madera laminada
con triple alistonado

Encolado del vidrio a la hoja de madera

Para el encolado del vidrio se ha puesto a punto una
cinta biadhesiva: un lado con adhesivo acrilico para una
adherencia perfecta sobre el vidrio y una resistencia
elevada a los rayos UV; el otro lado de acrilico,
adecuadamente modificado, para adherir de modo
perfecto a ICONA.

En caso de sustitucion del vidrio, la cinta se corta usando
un cortador; la parte restante se puede extraer de la
superficie de ICONA permitiendo reutilizar la parte de
madera de la hoja.

Cinta biadhesiva

Certificaciones

Para las barras uni_one, Uniform utiliza solo madera
procedente de bosques certificados FSC® para
responder a los principios de sostenibilidad y respeto
por el hombre y el medio ambiente. Asimismo, la
produccién con tecnologia laminar optimiza el uso de la
planta reduciendo al minimo los residuos.

CERTIFICADO FSC® Controlled Wood
disponible bajo pedido

CERTIFICACION FSC® COC (Chain of Custody)
para perfiles en madera
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descubre mas en:
www.sistema-uni-one.it
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